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Sitz. Kultur.

Produktpass

Wichtige Gebrauchs-/ und Pflegeanweisungen
im Umgang mit Ihren neuen Polstermobeln aus
unserem Haus

Diese Produktinformation

BITTE UNBEDINGT LESEN!

Bei Nichtbeachtung wird keine
Gewadhrleistung | Garantie iibernommen!



Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

mit dem Erwerb dieses Polstermdbels haben Sie sich fir ein Stiick zeitloser Wohn-
kultur entschieden - dafiir danken wir Ihnen von Herzen. Seit 1952 entstehen an
unserem Standort in Ertingen, Baden-Wirttemberg, hochwertige Polstermdbel.
Mit feinster Handwerkskunst und Liebe zum Detail fertigen wir exklusive Mdbel-
stlicke, die durch ihren Premium-Sitzkomfort und ihre langlebige Qualitat
tberzeugen.

Ihr neues Mobelstlick vereint handwerkliche Prazision, erlesene Materialien und
hdchsten Komfort. Es ist darauf ausgelegt, lhnen tber viele Jahre hinweg Freude
zu bereiten und lhnen einen Rickzugsort zu schenken, an dem Sie entspannen
und zur Ruhe kommen kénnen.

Dieser Produktpass begleitet Sie als verlasslicher Ratgeber durch alle Facetten
Ihres neuen Lieblingsplatzes. Er gewéhrt lhnen Einblicke in die sorgfaltige Auswahl
der Materialien, bietet wertvolle Hinweise zur Pflege und unterstiitzt Sie dabei,
die Schénheit und Qualitat Ihres Polstermdbels dauerhaft zu bewahren.

Durch einen achtsamen Umgang und die richtige Pflege verlangern Sie die Lebens-
dauer lhrer Garnitur ganz automatisch.

Bitte beachten Sie, dass die Gewahrleistung erlischt, wenn lhr Mdbelstlick unsach-
gemaB behandelt oder mit ungeeigneten Pflegemitteln bearbeitet wird. Dies gilt
ebenso fur nachtragliche Behandlungen mit Fremdprodukten wie beispielsweise
Fleckschutz-Ausristungen.

Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie sich fiir ein Produkt aus unserer Polstermd&bel-
Manufaktur entschieden haben, und wiinschen Ihnen viele inspirierende und
behagliche Stunden auf Ihrem neuen Mébelstiick.

Es ist uns eine Freude, Sie als Teil unserer Wohnkultur begriiBen zu dirfen.

Herzlichst,

das gesamte Erpo-Team

Erpo Mobelwerk GmbH
Albert-Einstein-StraBBe 9
88521 Ertingen | Germany
www.erpo.de



collection

collections-Modelle passen sich durch
Verlagerung des Kdrpergewichts flexibel
und individuell den jeweiligen Sitzge-
wohnheiten an. Ganz ohne Elektronik!
Maximale Flexibilitat und Komfort auf

hdchstem Niveau.

classics

Klassische Formensprache trifft auf
moderne, zeitlose Akzente. Die stilvollen
Designsofas der Serie classics vereinen
Tradition und Eleganz zu einem echten
Klassiker.

OF O,

dining

Das modulare Konzept von dining ermog-
licht flexible Ess- und Wohnldsungen fur
unterschiedlichste RaumgréBen und

BedUrfnisse - wandelbare Designmobel
fur individuelle Ansprlche.

avantgarde

Luxuridse Mdbellandschaften neu inter-
pretiert: Die exklusive Serie avantgarde
verbindet innovative Formen mit
klassischen Elementen zu einem
eleganten, modernen Statement.

motion

Handgefertigte Designer-Sessel der Serie
motion lassen sich stufenlos im Sitz- und

Rickenbereich verstellen fiir ma3geschnei-
derten Relax-Komfort. Perfekt fur eine wohl-
verdiente Auszeit und tiefgehende Erholung.
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Damit Sie viel Spass mit Ihren Polstermébeln haben,

...dirfen wir Sie auch umfassend Uber alle Produkt- und warentypischen Eigenschaften
aufklaren. Dazu gehoren Verdnderungen im Gebrauch durch die tagliche Nutzung, Licht,
Sonne, Wohnklima usw., aber auch wichtige Reinigungs- und Pflegehinweise.

Auspacken und Aufbauen

Um Beschadigungen der Beziige zu vermeiden, verwenden Sie zum Offnen der
Verpackung bitte keine scharfen Gegenstidnde. Die Klebebander ziehen Sie bitte
mit der Hand von der Folienverpackung. Bitte vermeiden Sie, das Mobelstiick an
festgenahten Polstern zu ziehen, da hierbei betrachtliche Schaden entstehen kdnnen.
Vorhandene Verpackungsriickstdnde mussen sorgféltig entfert werden, sonst besteht
Verletzungsgefahr.

Ihr Sofa hat eine lange Reise hinter sich. Bevor Sie es benutzen, riicken Sie bitte die
Kissen zurecht. Es kann nétig sein, das Mébel nach der Ankunft bei lhnen zu Hause leicht
zu modellieren, um das urspriingliche Erscheinungsbild wieder herzustellen. Eventuell
auftretende UnregelmaBigkeiten, z.B. Bruchstellen etc., sind transportbedingt und
verlieren sich im Laufe der Zeit von selbst. Zur Unterstitzung und Beschleunigung bitten
wir Sie, die Polsterung und Beziige vorsichtig mit der Hand zurechtzurichten.

Transportieren Sie lhre Polstermdbel mit mindestens zwei Personen. Schieben und
ziehen Sie das Polstermdbel nicht, sondern heben Sie es immer an und tragen Sie es.
Bei einer Sofagruppe sollten Sie die einzelnen Elemente trennen und separat anheben.
Bei Mdbeln die zerlegt geliefert werden, mussen diese auch zerlegt transportiert werden.

Bitte denken Sie bei empfindlichen FuBbdden an einen passenden Schutz, z.B. durch
Kunststoff- oder Filzgleiter, um ein Verkratzen zu vermeiden.

Sie sollten auch beachten, dass Ihr Sofa immer auf einem geraden Untergrund stehen
muss. Auch geringste Unterschiede wie Teppiche sind auszugleichen.

Was Sie liber Polstermdbel wissen sollten

Unabhéngig von Materialeinsatz, Konstruktion und Verarbeitung, sind bei der qualitativen
Beurteilung von Moébeln drei wichtige Produkteigenschaften zu bertcksichtigen, da diese
bei spateren Veranderungen bei normalem, natirlichen Gebrauch keinen Sachmangel
darstellen.

Warentypische Eigenschaft: Resultiert aus speziellen Materialeigenschaften

(z.B. Natur-merkmale bei Leder oder Echtholz).

Modellbedingte Eigenschaft: Optisches Erscheinungsbild eines Modells

(z.B. legere oder straffe Verarbeitung).

Gebrauchseigenschaft: Nutzungsbedingte Veranderungen, die keine Riickschliisse
auf Verarbeitung und Qualitat zulassen (z.B. ,Lieblingsplatz“ bei Polstermdbeln).

Abfarbungen, nicht farbechter Textilien

Bei hellen Stoff- oder Lederbeziigen treten mitunter Abfarbungen auf, welche durch
nicht farbechte Textilien, z.B. von dunklen Jeansstoffen, verursacht werden. Wenn Stoffe
dieser Art noch Farbabreibungen auf dem Bezugstoff hinterlassen, handelt es sich um
einen Mangel des Bekleidungsstoffes und liegt nicht in der Qualitat des Mdbelbezuges
begriindet.

AufmaB, Aufstellen und Ausrichten

Ausmessen bei der Planung und Ausrichten bei der Lieferung gehéren zu den wichtigsten
Aufgaben beim Méobelkauf. Fast alle Polstermdbel sind werkseitig aufstellfertig
vormontiert und missen nur noch aus der Verpackung genommen, (ACHTUNG! Hierbei
verwenden Sie bitte keine scharfen Gegenstande zum Offnen (Messer, Scheren etc.)),
aufgestellt und sachgerecht ausgerichtet werden. Dies ist notwendig, um ein einheitliches
Erscheinungsbild zu erreichen und die durch die Verpackung und den Transport
eventuell verdriickten weichen Polster wieder ,,in Form zu bringen®. Dabei sollte darauf
geachtet werden, dass die Polstermdbel vollflachig auf einem Belag zu stehen kommen
(nicht ein Teil auf Teppich und den anderen Teil auf Parkett). Boden sind nicht gerade,
deshalb muss beim Aufstellen und Montieren mit Unebenheiten gerechnet werden, welche
kundenseitig augeglichen werden miissen. Mébel missen zwingend ausgerichtet werden
und dirfen nicht zu nahe an Heiz- oder Lichtquellen stehen. Wird das nicht beachtet,
kommt es schnell zu Folgeschaden und Funktionsstérungen. Um Ihre neue Polstergarnitur
vor Transportschaden zu schitzen, wurden aus Sicherheitsgriinden TransportfiiBe auch
dort angebracht, wo keine StandfiiBe vorgesehen sind. Diese kdnnen nach Aufstellen der
Garnitur einfach entfernt werden. Bei Einzelmdbel (wie z.B. Einzelsesseln, Einzelsofas)
missen die TransportfiiBe (welche nur vereinzelt modellbedingt montiert werden) durch
die OriginalfiiBe ersetzt werden! StutzfiiBe miissen mittels Stellschraube justiert werden,
damit der FuB Bodenkontakt erhélt und seine Funktion erfillt. Gerduschbildung, fiir nicht
ausgerichtete FuBe, sind nicht in unserem Einflussbereich. ACHTUNG! Erpo haftet nicht
flir Schaden oder Verletzungen, die durch unsachgemaBen Gebrauch entstehen!

Belastbarkeiten

Laut RAL 430/4 erfolgt die Festigkeitsprifung von Sitzplatzen mit einem Fallgewicht von
75 kg - dies entspricht einem Personengewicht von 120 kg. Bei Personen mit einem
Gewicht Uber 120 kg, ist vor Abschluss des Kaufvertrages beziglich Festigkeit
und Haltbarkeit eines Polstermobels mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen. Die
Belastbarkeit von Armlehnen, Funktionsteilen, FuBstiitze und Riicken, sind in der Regel
auf 15 kg bis maximal 25 kg begrenzt. Darum darf man sie keinesfalls mit dem vollen
Kdrpergewicht besitzen oder belasten.

BestimmungsgemaéaBe Verwendung
Ihr Polstermébel darf nur im allgemeinen Wohnbereich verwendet werden. Es eignet sich
nicht flr den Objekt- und AuBenbereich.



Falten- oder Wellenbildung

Beim sogenannten ,Einsitzen“ verandert sich die Sitzharte. Sie wird, abhéngig von Art
und Dauer der Benutzung, weicher. Das ist ein normaler Prozess der Polsterung. Um
gleichméaBige Sitzharten zu erzielen, ist es wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit
zu andern. Sonst kann es zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (“Lieblingsplatz®)
kommen. Als Faustformel gilt: Je diinner das Bezugsmaterial und je gréBer die verpolsterte
Flache ist, umso gréBer ist die Neigung zu Falten- und Muldenbildung. Unterstitzt wird
diese Entwicklung dadurch, dass sich Stoff und Leder unter Einfluss von Kdrperwarme,
Kérperfeuchtigkeit und Koérpergewicht mehr oder minder dehnen und sich dadurch
~Wellen® bilden. Diese optische Verdnderung hat auf den Gebrauch und die Funktion
sowie auf die Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Farbabweichungen
Farbtoleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der Lieferung sind
maoglich. Das gilt insbesondere bei Naturfasern und Leder. Aus farbtechnischen Griinden
kannflreine absolute Farbgleichheit keine Gewahr ibernommen werden. Bei Nachbestel-
lungen sollte darum immer ein Farbausfallmuster der aktuellen Stoff- oder Lederpartie
angefordert werden.

Abfarbung oder Farbwanderung

Bei hellen Stoff- oder Lederbeziigen kann es in der Kombination mit dunklen oder
intensiven Farbtonen, vorwiegend bei Dunkelrot, Blau und Schwarz, zu einer Abfarbung
oder Farbwanderung kommen. Auch die Bekleidungsindustrie kennt dieses Phdnomen.
Bei Veloursledern oder Mikrofasern kdnnen das auch leichte Schleifstaubrlickstande sein.
Diese koénnen direkt nach der Anlieferung vorsichtig abgesaugt oder mit einem
feuchten Tuch abgewischt werden. (Bitte verwenden Sie hierzu ein Baumwoll- und kein
Mikrofasertuch.)

Funktions- und Verwandlungsmdébel

Sitzmdbel mit Funktionen sind laut Stiftung Warentestimmer ,Kompromissmdbel® und ein
Schlafsofa ist kein Bettersatz, Ruhe- und TV-Sessel, Sofas mit abklappbaren Armlehnen
oder verstellbare Kopfstlitzen bendtigen einen gewissen Spielraum fir die Beschlage
mit deren Verstellmechaniken. Um eine langfristige Zuverlassigkeit dieser Funktionen
sicherzustellen, ist ihre sorgfaltige Handhabung sehr wichtig. Bei Verwandlungssofas und
Verwandlungsliegen mussen die ausziehbaren Teile am besten in der Mitte oder rechts
und links gleichzeitig bedient werden. So kénnen die Beschléage nicht durch einseitige
Handhabung verzogen oder beschadigt werden. Hier betragt die Ubliche Belastbarkeit
25 kg. Bitte beachten Sie auch, dass leichte MaBveranderungen durch die Dicke der
Bezugsmaterialien unumganglich sind.

FuBbdden und Mébel

Umlhre FuBbédenundMdébelzuschiitzen, sollten Sie bereitsbeim Kauflhrer Polstergarnitur
darauf achten, dass die FuB- oder Gleitervarianten fur den Bodenbelag lhrer Stellflache
geeignet sind oder mit Schutzunterlagen (handelsiblichen Filz, Kunststoff, Kautschuk)
versehen werden. Bitte beachten Sie auch, dass bei haushaltsiiblicher FuBbodenpflege
keine stehende Feuchtigkeit unter Ihre M6bel gelangen darf.

Gebrauchsliister, ,,Sitzspiegel” oder Changieren

entsteht bei Flachgeweben, Mikrofasern, samtigen Stoffen wie Velouren bereits nach der
ersten intensiven Nutzung, indem sich der Flor durch den Druck bei der Benutzung “flach
legt” und so je nach Lichteinfall einen anderen optischen ,Eindruck® hervorruft. Dies ist
eine warentypische Materialeigenschaft und kein Sachmangel und hat weder auf den
Gebrauch, die Funktion oder die Lebensdauer einen Einfluss.

Geruch

Neue Produkte riechen anfanglich, dies ist allgemein bekannt und kann je nach Material
und Zusammensetzung einige Wochen oder Monate dauern. Die materialspezifische
Geruchsintensitat verflichtigt sich im Gebrauch und wird durch Randbedingungen
wie Raumklima, Jahreszeit, Temperaturschwankung, Luftungsverhalten, Nutzungsgrad
und Dauer sowie die Empfindlichkeiten von Personen beeinflusst und von der Stiftung
Warentest als unbedenklich betrachtet. Bestimmte Naturprodukte, wie Leder beinhalten
immer einen warentypischen Eigengeruch.

Gewaihrleistung

Bei Schéaden jeglicher Art, verursacht durch Selbstabholung und Eigenmontage, Bedie-
nungsfehler oder Verdnderungen am Produkt von Montagezustand oder Verbrauchs-
materialien, wird keine Gewahrleistung ibernommen. Unberechtigtes Méangelbeseiti-
gungsverlangen stellt eine zum Schadenersatz verpflichtende Vertragsverletzung
(§ 439 BGB) dar, wenn der Kaufer erkannt oder durch Nichtbeachtung wichtiger
Produktinformationen fahrlassig nicht erkannt hat, dass kein Mangel an der Kaufsache
vorliegt und der vermutete Mangel im eigenen Verantwortungsbereich liegt.

Von der Gewahrleistung ausgenommen sind selbstverstéandlich normale und natirliche
VerschleiBerscheinungen; VerschleiB durch tberméaBigen oder nicht sachgerechten
Gebrauch; Schaden, die beim Kaufer durch normale und natirliche Abnutzung
entstehen; unsachgemaBe Montagen oder Dienstleistungen nicht autorisierter Personen;
untbliche, z.B. gewerbliche Nutzung auBerhalb des privaten Wohnbereichs; sachfremder
Umgang mit Hitze, Feuchtigkeit, Flissigkeiten und Pflegemitteln; Schaden durch
spitze, scharfkantige, heiBe oder feuchte Gegenstande; Umwelteinflisse wie extreme
Trockenheit, Feuchtigkeit, Licht, Temperatur; mutwillige Zerstérung, Zweckentfremdung,
Uberlastung oder Unfallschdden; Schaden und Anschmutzungen durch Haustiere,
Heizquellen, Witterung; Verschmutzungen wie z.B. KorperschweiB3, Korper- oder
Haarpflegemittel; Verfarbungen durch Medikamenten-Inhaltsstoffe (toxische Reaktion);
alle Verédnderungen durch saure-, 16sungs- oder alkoholhaltige Mittel; ungeeignete
Reinigungs-, Reparatur- oder Nachbesserungsversuche; Quellschaden durch stehende
Feuchtigkeit oder nicht entferntes Kondensat; warentypische Produkteigenschaften,
die keinen Sachmangel darstellen; Wartungsaufgaben oder Verdnderungen am
Vertragsgegenstand.

Durch Fremdprodukte verursachte Schaden wie z.B. Dampfreiniger, nicht vom Hersteller
empfohlene Impréagnier- und Pflegemittel, Jeans-Abférbungen, Kleidungsnieten,
KleidungsreiBverschlisse, sonstige nicht farbechte Textilien, Klettbdnder an Kleidung
oder angeklebte, zucker-, sdure-, weichmacher-, bleich- oder I|6semittelhaltige
Substanzen sind von der Gewahrleistung ausgenommen.



Gekaufte Ausstellungsprodukte unterliegen einer besonderen Gewahrleistungsregelung.
Bitte wenden Sie sich hierzu an lhr Mébelhaus.

Die Behebung des Sachmangels erfolgt in der Regel lUber unseren Handelspartner
(Mdbelhaus). Wenden Sie sich deshalb bitte grundsatzlich und ausschlieBlich an lhren
Vertragspartner (Mobelhaus)!

Legere Polsterung

Die von uns bevorzugte ,legere Polsterung” (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie
z.B. Stilmdbel) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher
und der Bezug nicht glatt, damit man “im Sofa“ und nicht “auf dem Sofa“ sitzt. Eine
optisch wellige Oberflache auf Sitz, Rlicken und Armlehnen stellt keinen Qualitadtsmangel
dar, sondern ist modellbedingt gewollt und gewéhrleistet optimalen Sitzkomfort. Um die
Flachen nach der Benutzung zu glatten, sollten modellbedingt die Sitz- und Riickenkissen
nach auBen gestrichen, geklopft oder geschittelt werden.

Einige Garnituren sind im Sitz- und Rickenkissen mit hochwertigen Kammerkissen
ausgestattet. Bei dieser Fillung handelt es sich modellabhédngig um eine Flockware
aus Fasern, Daunen oder Schaumstoffstabchen. Das Fillmaterial wird innerhalb der
Kissen in Kammern gehalten, damit es sich nicht verschiebt. Je nach Art und Starke
des Bezugsmaterials kdnnen sich sowohl die Kammern als auch das Fillmaterial mal
mehr, mal weniger abzeichnen. Um ein Stauchen des Fillmaterials zu verhindern,
miussen diese Sitz- und Rickenkissen nach Gebrauch aufgeschiittelt werden, wie Sie es
bereits vom Kopfkissen lhres Bettes kennen. Besonders bei groBflachigen Polstermdbeln
wird durch ein gewisses Dehnverhalten der Beziige in Verbindung mit den weichen,
nachgebenden Polstermaterialien eine Wellenbildung unausweichlich bleiben und ist
eine modellbedingte Eigenschaft.

Lichtechtheit

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Bezugsmaterials gegentiber der
Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, UV-Lampen, Halogen-
Beleuchtung). Kunstfasern und dunklere Farbtone erreichen hohere Lichtechtheit
als Naturfasern und hellere, brillante Farben. Die Verfarbung des Materials unter
Einfluss von Licht ist bei Mobelstoffen nicht zu verhindern. Die Sonne verandert alle
Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Stidzimmern mit viel Glas geboten.
Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhdnge oder Jalousien geschlossen werden,
da sonst Leder, Stoffe, usw. schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen
Farbveranderungen aufweisen.

Luftfeuchtigkeit

Holz ist ein natirlicher Werkstoff, welcher stdndig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder
abgibt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der Umgebung. Darum sollten Mobel keiner
extrem groBen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt
sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das
richtige Raumklima ist auch fiir Mébel wichtig. Darum sollte auf ein gutes Raumklima
geachtet werden.

Neubauten

Neubauwohnungen sind oft noch recht feucht. Das verkraften gute Mdbel ohne weiteres,
wenn Sie genligend Abstand von der Wand haben, damit die Luft tberall gut zirkulieren
kann. Ein regelméBiges Durchliften der Rdume lasst noch vorhandene feuchte Luft
schneller abziehen.

Pillingbildung

Anfanglich tauchen an einigen Bezugsstoffen, vorwiegend an Flach- und Mischgeweben,
bei Benutzung kleine Kndtchen auf, wie man sie von Wollpullovern kennt. Es handelt
sich um lose Partikel des verwendeten Garns welche sich meist mit Bekleidungsfusseln
vermischen.

Pilling entstehen haufig schon nach kurzem Gebrauch. Sie kénnen mit einem speziellen
Fusselgerat, einer Art Rasierapparat, entfernt werden. Das Gerat ermdglicht es, das
Pilling zu beseitigen, ohne den Stoff zu beschadigen. Pillingbildung sowie die Entfernung
des Pilling beeintrachtigt die Haltbarkeit eines Mdbelstoffes nicht.

Raumklima

Medizin und Wissenschaft empfehlen fiir Innenrdume im Jahresdurchschnitt 18 bis 21°C
Raumtemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55 %. Das ist fur unsere
Gesundheit allgemein wichtig und ganz besonders fur Allergiker und Asthmatiker. Bei
langeren Abweichungen von den Idealwerten reagieren auch Massivhdlzer und andere
Naturprodukte durch Verdnderungen (siehe insbesondere Luftfeuchtigkeit, trockene
Luft und statische Aufladung). Trockene Luft schadet Menschen und Material. Nicht nur
Feuchtigkeit sondern auch trockene Luft, durch Uberheizung ist schadlich. Mébel sollten
nie zu nah an Kamintfen oder Heizkdrpern stehen. In zentralbeheizten Rdumen sind
Luftbefeuchter zu empfehlen.

Sitzhédrteunterschiede

Der Sitzkomfort innerhalb einer Polstergruppe kann differieren. Oft ist es konstruktiv
und formbedingt nicht mdglich, jedes verwendete Element mit gleicher Unterfederung
auszustatten (z.B. bei Eck- und Verwandlungselementen, Anstellhockern, unterschied-
lichen geometrischen Grundformen, Abschlusselementen etc.). Es ist auch nicht
auszuschlieBen, dass der Eindruck unterschiedlicher Sitzharten entsteht, obwohl die
Polsterungen einheitlich sind. (Schaumstoff kann innerhalb seines Raumgewichtes
technisch bedingte Toleranzen von plus / minus 15 % aufweisen).

Statische Aufladung

Mobelstoffe und andere Uberwiegend synthetische Materialien besitzen eine natirliche
Leitfahigkeit und kdénnen nur begrenzt Feuchtigkeit aufnehmen. Zur elektrostatischen
Aufladung kann es durch Reibung mit Bekleidungstextilien in Kombination mit meist zu
trockener Luft kommen. Lang anhaltende Heizperioden fuhren zur ,Austrocknung® des
Bezuges. In solchen Fallen missen die Anforderungen an das ideale Raumklima erfullt
werden. Erhdhen Sie die Luftfeuchtigkeit und bespriihen Sie den Bezug mit Hilfe eines
Pumpzerstdubers mit destilliertem Wasser.



Toleranzen

Fertigungstechnische Toleranzen sind in der industriellen Serienproduktion von Mdbeln
nicht zu vermeiden. Liegt die Abweichung (Toleranz) bei Farbe, Struktur und MaBen
innerhalb der nationalen und internationalen Norm und im unerheblichen Bereich, liegt
kein Sachmangel vor.

Wichtige Reinigungs- und Pflegeanweisungen fiir Bezugsmaterialien

Dietéagliche Pflegeistein wichtiger Bestandteilzum ErhaltdesMdbels. Die Pflegeliegtallein
inder Verantwortung des Kaufers. BeiderregelmaBigen Pflege werden Verschmutzungen,
die durch den téglichen Gebrauch entstehen, beseitigt (Hausstaub, Krimel, Fusseln
etc.). Durch regelméBiges Absaugen (mit niedriger Saugleistung) mit einem normalen
Haushaltsstaubsauger mit Polsterdiise (bei Velours- und Flachgewebe unbedingt Diise
mit weichen Borsten verwenden und in Strichrichtung arbeiten), anschlieBend mit weicher
Birste abbirsten (z.B. Kleiderbiirste). Ab und zu sollte der Bezug mit einem feuchten
Ledertuch abgewischt werden. Die Feuchtigkeit hélt die Fasern elastisch und wirkt sich
so positiv auf deren Langlebigkeit aus. Flecken entfernt man am besten unmittelbar nach
dem Entstehen. Wichtig ist, dass verschiittete Flussigkeiten sofort mit einem saugféhigen
Kiichenpapier oder Tuch abgetupft, nicht gerieben, werden, damit sie gar nicht erst in
das Gewebe eindringen kénnen. Achtung: Niemals auf der Stelle reiben und immer erst
die Herstelleranweisung am Produkt beachten! Auf keinen Fall dirfen unsere Mdbel,
Polstermaterialien und Bezlige aller Art mit Dampfreinigern behandelt werden oder
mit heiBen Gegenstdnden zusammen kommen, z.B. Warmflaschen. Das gilt auch fur
viele der am Markt angebotenen sogenannten ,Mikrofasertiicher” (Wundertiicher). Sie
kénnen zum Teil erhebliche Oberflachenschaden, Farbverdnderungen etc. hervorrufen.
Bitte lassen Sie sich fachlich beraten.

Mbbelstoffe und Eigenschaften

Der Preis eines Stoffes sagt nicht zwangslaufig etwas uber seine Robustheit und
Langlebigkeit aus, sondern kann Ausdruck anderer Qualitatskriterien sein, wie z.B.
der Exklusivitdt und Eleganz der verwendeten Materialien (Seide), der Raffinesse
des Druck- oder Webverfahrens, des hohen asthetischen Wertes oder der extremen
Feinheit. Polstermdbel werden im Durchschnitt vier Stunden pro Tag benutzt. Legt
man pro Woche nur 6 Tage zugrunde und errechnet die Sitzdauer in einem Jahr, so
kommt man auf die unglaubliche Zahl von 1248 Stunden. Wéhrend dieser Zeit miissen
Polstermébel hohe Gewichtsbelastungen, Scheuerbewegungen und andere Einflisse
wie Licht, Warme, Staub etc. aushalten, méglichst ohne dass sie dabei ihre Funktions-
und Gebrauchstauglichkeit verlieren. Die Qualitdt der verwendeten Materialien, die
Intensitat der Nutzung sowie Tabakrauch, Schweif3 oder sonstige Kdrperabsonderungen
und |hr Pflegeverhalten bestimmen somit in hohem MaBe, wie lange die Freude an
den Mobeln wahrt. Hausliche Jeanstrdger missen wissen, dass der grobe Jeansstoff
mit seinen derben Néhten der Feind feingewebter Polstermdbelbeziige ist und abféarbt,
ebenso wie nicht farbechte Textilien. Haustiere mit spitzen, scharfen Krallen miissen von
Polstermdébeln ferngehalten werden.

Reinigung und Pflege

Grundséatzlich lassen sich die meisten Mobelstoffe durch autorisierte Reinigungsunter-
nehmenchemischreinigen,beachtenSiejedochimmerzuerstdievomHerstellerempfohlene
Anleitung! Man kann auch Trockenshampoo auf einen ausgedrickten Schwamm
aufspriihen, um vorsichtig und groBflachig den Bezug damit einzureiben. Bei Velours zum
Schluss die Oberflache in Strichrichtung mit weicher Burste birsten. Fleckenentfernung
sollte allerdings die Arbeit des Reinigungsfachmanns sein!l ACHTUNG: Bitte sorgen Sie
bei der Verwendung von feuergefahrlichen Mitteln fir ausreichende Beliftung. Kein
offenes Feuer! Loésungsmittel wie Waschbenzin, Spiritus oder handelsibliche Flecken-
wasser sind bei Mikrofasern nicht anwendbar.

Flachgewebe

Als Flachgewebe bezeichnet man Gewebe, bei denen sich zwei Fadengruppen
rechtwinklig Uberkreuzen. Besonders hervorzuheben ist bei diesem Stoff, bedingt durch
die Herstellungsart, die Optik sowie der angenehme Griff. In seiner warentypischen
Eigenschaft und in seinem Gebrauchsverhalten ist Flachgewebe mit Bekleidungsstoff
zu vergleichen. Als normal und warentypisch bezeichnet man bei diesem Bezug die
sogenannte Pillingbildung (Kndtchenbildung).

Mikrofaser

Dieses Bezugsmaterial besteht aus einem Verbund mikroskopisch feiner Fasern.
Besonders hervorzuheben ist bei diesem Stoff der angenehme Griff und die Optik.
Bedingt durch die verwendeten Fasern wird dieser Stoff auch als pflegeleicht und lichtecht
bezeichnet. Bei den gewebten oder gewirkten Mikrofaserstoffen kann sich bei Gebrauch
eine Pillingbildung einstellen. Weiterhin ist hier im Gebrauch mit einer Patinabildung -
vergleichbar mit der bei Nubukleder - zu rechnen. Diese beeintrachtigt jedoch nicht die
Haltbarkeit und Gebrauchstiichtigkeit des Stoffes, sondern ist als eine warentypische
Eigenschaft dieses Bezugsmaterials anzusehen.

Velours

Besonders hervorzuheben ist bei diesem Stoff der angenehme Giriff, die Optik und
die Strapazierfahigkeit. Als warentypisch und somit normale Eigenschaften sind bei
dieser Stoffart, wie auch bei Samtstoffen aus der Bekleidung oder bei Teppichbdden,
folgende Punkte zu bezeichnen: Changieren (hier entsteht der Eindruck, dass der Stoff
Farbunterschiede aufweist) Gebrauchslister (durch den Einfluss von Druck, Kérperwéarme,
Kérper- und Luftfeuchtigkeit kann unter Umstanden eine sichtbare Florlagenverédnderung
entstehen. Diese erwecken je nach Lichteinfall, besonders bei Veloursmdbelbezugsstoffen
oder Flachgeweben aus Chenille, den Eindruck von Flecken). Diese Eigenschaften sind je
nach Hohe des Flors bei Velours eine warentypische Erscheinung.



Lederarten und Eigenschaften

Lederbeziige sind nicht nur Gewéahr fir eine lange Lebensdauer, sie reprasentieren auch
Schoénheit und Eleganz. Gerade bei Leder sollten Sie auf Qualitat achten, dann bekommen
Sie namlich weiche, geschmeidige, atmungsaktive Lederarten. Hochwertiges Leder ist so
gefarbt, dass sich die Farbe um jede einzelne Faser legt und alle natirlichen Merkmale
sichtbar lasst. Fur eine Polstergarnitur werden fiinf bis acht Haute verarbeitet. Die Tiere
haben unter unterschiedlichen Bedingungen gelebt. Keine Haut gleicht der anderen,
wodurch Struktur- und Farbabweichungen sowie Natur- und Wachstumsmerkmale
entstehen, die naturbedingt sind. Diese Lebenszeichnungen beeintrachtigen weder den
Wert noch die Haltbarkeit, sie machen aus jedem Mdbel ein Unikat.

Die Eigenschaften der verschiedenen Lederarten

Anilinleder, naturbelassenes Leder

Eigenschaften: Weich, warm, edel, anschmiegsam, atmungsaktiv, nimmt
Korperwarme sehr schnell an; héchste Qualitat.

Empfindlichkeit: Bleicht aus, anfélliger fur Verschmutzungen und Austrocknen;
kann im Lauf der Jahre ,speckig” werden (Patina).

Pflegeaufwand: RegelmaBig pflegen (etwa 2 mal pro Jahr). Geeignet fiir den hohen
Komfort eines Lederkenners und Lederliebhaber, sorgsame Nutzung.

Leicht pigmentiertes Leder, Semi-Anilinleder

Eigenschaften: Atmungsaktivitat im Vergleich zu naturbelassenem Leder
eingeschrankt; passt sich der Kérper- und Raumtemperatur an.
Empfindlichkeit: Bleicht nicht so schnell aus, reibechter und etwas weniger
empfindlich als naturbelassenes Leder.

Pflegeaufwand: Relativ pflegeleicht (etwa 1 bis 2 mal pro Jahr pflegen).
Geeignet fiir die normale Nutzung.

Pigmentiertes Leder und gedecktes Leder

Eigenschaften: Weniger atmungsaktiv, erwdrmt sich langsamer, wirkt ,kihl“;
weniger anschmiegsam und weich.

Empfindlichkeit: Weniger empfindlich.

Pflegeaufwand: Gering (feucht abwischen), etwa 1 mal pro Jahr pflegen.
Geeignet fur den intensiveren Gebrauch; bei sachgemaBer Nutzung robust
und unempfindlich, dafur geringere Komforteigenschaften.

Nubuk- / Rauhleder

Eigenschaften: Weich, warm, anschmiegsam, nimmt Kérperwédrme schnell an.
Empfindlichkeit: Bleicht aus und ist empfindlich.

Pflegeaufwand: RegelmaBig pflegen (2 bis 3 mal pro Jahr).

Geeignet fir Lederkenner und Lederliebhaber bei sorgsamer Nutzung.

Pflegeprodukte fiir LEDER oder STOFF

Zur Pflege lhres Leders oder Stoff empfehlen wir Ihnen die Produkte der Firma LCK.
Dermatologisch getestete und gesundheitlich unbedenkliche Pflegemittel, damit
auch sie sich jahrelang wohlfiihlen und den Wert Ihrer Mdbel erhalten.

Bestellen kdnnen Sie die Pflegemittel in unserem Shop, direkt bei LCK.

Sie finden unsere Pflegemittel auf unserer Internetseite:
www.erpo.de
unter Informationen - Pflegeprodukte.

Hier kdnnen Sie Ihre Leder- oder Stoffqualitat eingeben
und das fir Sie passende Pflegemittel bestellen.

Als kleines Dankeschdn erhalten Sie mit dem CODE ERPO15.20
fur Ihr erstes Lederpflegemittel einen Rabatt von 15,- €.

v

Zum Pflegemittel
Online-Shop
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